FICHE TECHNIQUE
POLYMERE CATIONIQUE

Composition

Polyélectrolyte trés fortement cationique trés
hautement moléculaire sur la base d'acrylamide et un
cationique dérive d'acide acrylique

Aspect

Granulat blanc au jaune clair

Charge

Cationique

Masse volumique apparente

environ 650 kg/m?

Viscosité (0,5% dans I'eau dessalée)

environ 600 mPas

Viscosité (0,1 % dans |'eau dessalée)

environ 100 mPas

Viscosité (0,5 % dans |'eau du robinet )

environ 500 mPas

Viscosité (0,1 % dans |'eau du robinet )

environ 50 mPas

pH (sol. a 0,1 % dans I'eau du robinet )

environ 7

Efficace sur le calibre de pH

1-10




